. Usazeni dveni vypln musi byt provedeno na dostaten Siroké PVC podlo ky

tak, aby dve ni vypl dosedla svou celou tlougkou (24mm).

Dve ni vypl neni p edur ena k tomu, aby podpirala i vyrovnavala sv Seni

dve nich k idel.

K vymezeni v horni asti dve ni vypin Ize pouitdv tenké PVC podlo ky a
mezi n vlo it podlo ku z m kké gumy, pop ipad podlo ku z extrudovaného

polystyrenu (XPS), tak abychom eliminovali deformani zonu dilata ni mezery.
Dve ni vypl musi ve dvenim k idle prun dilatovat a nesmi byt natvrdo
vypodlo kovana (p eSponovanal). PeSponovani ma za nasledek deformaci

v nejhorSim p ipad destrukci dve ni vypln , na ni potom nelze uplatnit zaruku.

. Fotodokumentace monta niho postupu:
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5.1 Pipraveny dve ni ram pro monta dve ni vypin .

5.2 Voln vilo ena vypl do dve niho ramu.
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5.3 Vymezeni horni asti vypln pomoci XPS.

5.4 Vymezena horni ast vypln p i monta i pomoci XPS.
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5.5 Vymezena spodniast vypin .

5.6 Detail vymezeni dveni vypin v horni asti dve niho ramu.
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5.7 Detail vymezeni dveni vypin ve spodni &sti dve niho rdmu.

5.8 Detail vymezeni dveni vypln ve stedové asti dve niho ramu.




